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不锈钢光焊丝和填充丝标准 
 

1  范围 

1.1 本标准规定了金属极气体保护焊、钨极气体保护焊、埋弧焊和其他熔敷焊工艺用的不锈

钢光焊丝、焊带、组合金属芯的和绞合的焊丝和填充丝的分类要求。这些填充金属中的铬含

量不小于 10.5%，并且铁含量超过了其他任何元素。为了分类的目的，当其他所有元素被认

作最小规定时，余值就是铁的含量。 

1.2 安全和健康问题及相关事项超出了本标准的范围，因此这里未充分论及，某些安全和健

康的资料能够在附录 A6 和 A11 中找到。安全和健康的资料也可以从其他的来源获得，包括

ANSI Z49.1《焊接、切割和关联作业中的安全》1 和可适用的联邦和州的管理法规，但不限

于此。 

1.3 本标准采用美国惯用单位制和国际单位制（SI）体系，计量制不是精确等同，因此每一

体系必须独立于另一体系使用，当涉及材料性能时，不能以任何方式混用，代号为 A5.9 的

标准采用美国惯用单位，A5.9M 标准采用 SI 单位。后者在手号[ ]表示或在表和图适当栏目

中示出。以任一本体系为基础的标准尺雨可以在填充金属的规格或包装中使用，或同时在

A5.9 或 A5.9M 标准下使用。 

 

2  引用标准 

2.1 下列标准含有的条款，通过在本文中的引用，构成本 AWS 标准的条款，对已过期的资

料，及随后任何这些出版物的修改或修订均不应用。然而，鼓励在本 AWS 标准的基础上协

议双方研究采用最新版本下列文件的可能性。对未过期的资料，则应采用最新版本的标准资

料。 

2.2 下列 AWS 标准 2 是在本文件强制性部分中引用的： 

(1) AWS A5.01《填充金属采购导则》。 

2.3 下列 ANSI 标准是在本文件强制性部分中引用的： 

(1) ANSI Z49.1《焊接、切割和关联作业中的安全》。 

2.4 下列 ASTM 标准 3 是在本文件强制性部分中引用的： 

(1) ASTM E29《为确定与标准一致，在试验数据和其他类似的铬镍铁合金钢的化学分析

标准实验方法》。 

(2) ASTM E353《不锈钢、耐热钢、马氏体钢和其他类似的铬镍铁合金钢的化学分析标

准实验方法》。 

2.5 下列 OSHA 标准 4 是在本文件强制性部分中引用的： 

(1) OSHA 安全和健康标准，29CFR 1910。 

 

3  分类 

3.1 本标准涵盖的焊接材料根据化学成分和制造形式分类。最开始的两个代号“ER”表示可

用作焊丝和填充丝的实心线；“EC”表示复合芯或绞合芯；“EQ”表示焊带（见表 1）。 

3.2 材料可被分为一个以上的类别，只要它们符合表 1 中所规定的对于那些类别的全部要求

即可。 
__________________ 
1 ANSI 标准由美国焊接学会出版，550N.W LeJeune Road, Miami. FL 33126。 
2 AWS 标准由美国焊接学会出版，550N. W. LeJeune Road, Miami. FL 33126。 
3 ASTM 标准由美国材料和试验学会出版，100Barr Harbor Drive, West Conahohocken. PA19428-2959。 
4 OSHA标准由政府印刷办公室出版，Washington, DC 20402, 也可从www.osha-alc.gov.下无。 
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