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ISO 4672: 1997 

ISO 前言 
国际标准化组织((ISO)是由各国标准化团体(ISO 成员团体)组成的世界性的联合会。制定国

际标准的工作通常由 ISO 的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确立的项目感

兴趣，均有权参加该委员会的工作。与 ISO 保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可

参加有关工作。在电工技术标准化方面，ISO 与国际电工委员会(IEC)保持密切合作关系。 
国际标准是按照 ISO/IEC 指令第 2 部分所述的规则起草的。 
技术委员会的主要任务是制定国际标准。由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体

表决，须取得至少 75%参加表决的成员团体的同意，才能作为国际标准正式发布。 
需要注意的是，本文件的一些要素可能是专利权的主体。ISO 不对识别任何或所有专利权承

担责任。 
ISO 4672 是由技术委员会 ISO/TC 45“橡胶和橡胶制品”分技术委员会 SC1“软管（橡胶和塑

料）”制定的。 
本第 3 版取消并代替第 2 版(ISO 4672:1988)，因对其进行了技术性修订。 
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橡胶和塑料软管—低温的弯曲试验 
 

1 范围 

本国际标准规定了评价橡胶或塑料软管在低于环境温度下能否保特足够曲挠性的两种

方法。 

方法 A 适用于公称内径在 25 mm 以下（包括 25 mm）的不可折叠软管，它是测量在标

准实验室温度下与曲挠性相比挺性的增加。 

方法B是适用于控制试验的一种更简单的定性方法，适用于公称内径在100 mm以下（包

括 100 mm)的软管。 

 

2 规范性引用文件 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标

准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新

版本适用于本标准。 

ISO 471:1995 橡胶环境调节和试验的温度、湿度和时间 
ISO 1402:1994 橡胶及塑料软管和软管组合件液压试验 
ISO 3383:1985 橡胶；达到测试用高温或低温的通用指南 
 

3 方法 A—低于环境温度挺性试验 

3.1 装置（见图 1） 

3.1.1 扭转轮 

其直径等于规定的软管最小弯曲半径的两倍，装备有使软管与轮子保待切线的装置、使软管

围绕轮子弯曲的适宜装置和测量扭矩的应变仪和图示记录仪，其精确度为±3％。如果没有

规定最小弯曲半径，那么扭转枪的直径应为软管公称内径的 12 倍。 

3.1.2 冷冻箱 

装备有一个搅拌器、一个温度测量装置和直径为 50mm 的软管导向辊。 

致冷剂不应对试脸的软管有影响，并按 ISO 3383 的规定使用。 

适宜的致冷剂液体为加入粉碎的干冰（固体二氧化碳）的甲醇或乙醇。当仪器设计成使

用气体致冷剂的试验与使用液体致冷剂所的结果相同时可使用气体致冷剂。 

3.2 试样 

3.2.1 样式 
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