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ISO 1402: 2009 

ISO 前言 

国际标准化组织((ISO)是由各国标准化团体(ISO 成员团体)组成的世界性的联合会。制定国

际标准的工作通常由 ISO 的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确立的项目感

兴趣，均有权参加该委员会的工作。与 ISO 保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可

参加有关工作。在电工技术标准化方面，ISO 与国际电工委员会(IEC)保持密切合作关系。 

国际标准是按照 ISO/IEC 指令第 2 部分所述的规则起草的。 

技术委员会的主要任务是制定国际标准。由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体

表决，须取得至少 75%参加表决的成员团体的同意，才能作为国际标准正式发布。 

需要注意的是，本文件的一些要素可能是专利权的主体。ISO 不对识别任何或所有专利权承

担责任。 

ISO 1402 是由技术委员会 ISO/TC 45“橡胶和橡胶制品”分技术委员会 SC1“软管（橡胶和

塑料制品）”制定的。 

本第四版取消并代替第三版(ISO 1402:1994)（因对其进行了技术性修订）。 
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ISO 1402: 2009 

橡胶和塑料软管和软管组合件— 

液压试验方法 
 

1 范围 
 

本国际标准规定了橡胶、塑料软管及软管组合件静液压试验方法，包括尺寸稳定性的测

量方法。 

 

2 规范性引用文件 

 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标

准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新

版本适用于本标准。 

ISO 4671  橡胶和塑料软管及软管组件—软管尺寸和软管组件长度的测量方法 

ISO 7751  橡胶和塑料软管及软管管道—试验压力和爆破压力与设计工作压力的比值 

ISO 8330  橡胶和塑料软管及软管组件—词汇 

ISO 23529 橡胶—物理试验方法试样制备和调节通用程序 

 

3 术语和定义 
 

ISO 8330 中规定的术语和定义适用于本标准。 

 

4 一般要求 

 

除另有规定外，所有试验都应在标准温度下进行（见 ISO 23529）。 

 

5 仪器 

5.1 压力泵能按 7.2.2 规定的速率升高压力，直至达到所需要的试验压力。 

5.2 校准压力表或带有数字显示器的压力转换器，对于每个试验的试验压力值应选择在压力

表最大量程的 15%~85％之间。 

为了保证精确度，校准压力表或带有数字显示器的压力转换器应经常校对，建议安装节

流阀以使震动损坏减至最小。 

5.3 游标卡尺或千分尺和卷尺。 
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