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金属管材超声波检验的标准操作方法1 
 

  本标准以固定代号 E213 颁布发行，紧跟在代号后面的数字表示正式通过的年份，或表示修订时的年份。

括号内的数字表示最后审定的年份。上角标希腊字母 ɛ 表示最后修订或者再次审定后的编辑修改。 

 

1. 范围 

1.1 本标准方法2描述了在使用超声波做容积检验时检测金属管材不均匀性的方法。在本标

准方法中应用了一些超声波方法的特殊技术其中包括脉冲反射技术接触式和非接触式（如在

指南E1774 所述）和（角波束）斜射液浸技术。超声系统校正的基本方式是采用人工反射体，

而其是由加工在校准标准表面上的纵向及横向（由供需双方同意）标准切槽组成的。 

1.2 假如检验参数符合并满足了第 12 章的要求，本操作方法可用于外径约为 1/2in（12.7mm）

和更大的管状产品。这些方法也在规格较小的产品上取得了成功，而且都可以按照与使用方

的合同规定来完成。这些方法也可用来确保能使用正确的波束角和波束形状以保证对管材的

全容积覆盖，其中包括外径与壁厚比较低的管材并且可以防止在检验小直径薄壁管材时产生

的假信号响应。 

1.3 在附录 A1 中的程序适合用于核能和其他特殊及安全用途的管材。附录 A2 的程序可以

用来确定螺旋扫描的间距。 

1.4 本操作方法没有制定验收标准，该标准应由供需双方来制定。 

1.5 标注有 inch-pound（英寸-磅）单位的值应视为标准值。国际单位的换算值放在括号内而

且可能是近似值。 

1.6 本标准的目的不是论述与其使用有关的所有安全问题。制定相应的安全与健康标准和确

定在使用前管理规定的适用范围是本标准使用者的责任。 

 

2. 引用文件 

2.1 ASTM标准3 

E543  从事无损检测机构的规范 

                                                        
1本标准归 ASTM E07 无损检验委员会管辖而且是由 E07.06 超声波法分委员会直接负责。 
现行的版本是 2014 年 6 月 1 日批准，2014 年 6 月发布。原版本是 1963 年批准的。以前的最后一次版本是

2009 年以 E213-09 批准的。DOI: 10.1520/E0213-14。 
2关于 ASME 锅炉和压力容器规范的应用可参见标准中的相关操作方法 SE-213。 
3相关 ASTM 标准，可浏览 ASTM 网站，www.astm.org 或与 ASTM 客服 service@astm.org 联系。ASTM 标

准手册卷次信息，可参见 ASTM 网站标准文件汇总。 
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