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锻造铜和铜合金条料，棒材、型材和锻件的 

一般要求标准规范1 
     

本标准是以固定代号 B249/B249M 发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号；在有修订的情况

下，为上一次的修订年号；圆括号中数字为上一次重新确认的年号。上标符号（ε）表示对上次修改或重新

确定的版本有编辑上的修改。 

本标准经批准被国防部机构采用。 

 

1. 范围 

1.1 本规范2确立了锻造铜和铜合金条料，棒材，型材和锻件通用的一般要求，这些一般要

求应适用于本文件范围内引用的规范 B16/B16M,B21/B21M, B98/B98M, B124/B124M, 

B138/B138M, B139/B139M, B140/B140M, B150/B150M, B151/B151M, B187/B187M, B196/B196M, 

B283/B283M, B301/B301M, B371/B371M, B411/B411M, B441, B453/B453M, B455, B570,B870, 

B927/B927M, B929, B967/B967M,和B974/B974M。 

1.2 在本规范中所没有的化学成分、物理性能、机械性能以及所有其他要求均在产品标准中

加以规定。 

1.3 单位——以 SI 单位或以英寸-磅单位表示的数值分别都认作为标准。每一种单位制表示

的数值可能并不完全相等，所以每种单位制都应独立于另一种单位制来使用。两种单位制的

混合值使用会导致与本标准的不一致。 

1.3.1 在正文文本之内，SI 单位制在括号内示出。 

1.4 本标准并没有完全列举所有的安全声明，如果有必要，根据实际使用情况进行斟酌。使

用本规范前，使用者有责任制定符合安全和健康要求的条例和规范，并明确该规范的使用范

围。 

 

2. 引用文件 

2.1 ASTM标准：3 

                                                        
1本规范由 ASTM 铜和铜合金 B05 委员会所管辖，并由条料，棒材，丝材，型材和锻件 B05.02 分委员会直

接负责。 
现版本 2014 年 9 月 1 日批准，2014 年 9 月出版。最早版本于 1951 年批准。现版本的前一版本为 2012 年

出版的 B249/B249M-12。DOI：10.1520/B0249_B0249M-14。 
2 ASME 锅炉和压力容器规范应用见该规范第 II 章相关规范 SB-249。 
3相关 ASTM 标准，可浏览 ASTM 网站，www.astm.org 或与 ASTM 客服 service@astm.org 联系。ASTM 标
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