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由金属材料脉冲反射法进行的超声波探伤检验方法

通则 

 

1、适用范围 本标准是关于通过脉冲回波法 A 型示波器显示、检测和评价金属材料缺陷超

声波探伤检验的（以下称检测）一般事项的规定。 

备注 本标准的引用标准如下所示： 

 JIS Z 2300 无损检测用语； 

 JIS Z 2345 超声波探伤用标准试样； 

 JIS Z 2350 超声波触头的性能测试方法； 

 JIS Z 2352 超声波探伤装置的性能测试方法； 

 JIS Z 2354 通过超声波脉冲回波法测定固体超声波衰减系数的方法。 

2、用语的定义 用于本标准的主要用语的定义，根据 JIS Z 2300 的定义。 

3、探伤图形的表示 

3.1、基本代号 表示探伤图形的基本代号如下， 图 1 表示其例子。 

T：发射脉冲； 

 F：缺陷回波； 

 B：底面回波（端面回波）； 

S：表面回波（水浸法等）； 

W：侧面回波。 
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