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采用水浸式纵波超声脉冲回波法检测与评定非连续性方法1 

本标准是以固定代号 E1001 发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号；在有修订的情况下，为最后一次的修订年

号；圆括号中数字为最后一次重新确认的年号。上标符号（ε）表示与上次修改或重新确定的版本有编辑上的变化。 

本标准已经美国国防部认可采用。 
 
1 范围* 

1.1 本实施方法阐述超声检测厚材料或工件时的检测规程。此规程采用发射的纵波脉冲，通

过液体耦合进入材料并观察反射波的显示（图 1）。检测时仅使用收-发射用得单探头（脉冲

回波），被检件或材料全浸没在耦合剂中（液浸检测）。本实施方法包括可用于探测非连续性，

并对非连续性的尺寸作出相对的或近似评定的一般要求与检测规程。 
1.2 本实施方法对检查系统的选择与校准，以及对所获的显示信号的评定，提供更详细的检

验规程。对实施方法 E214 作了补充。 
1.3 以英寸－磅单位或者 SI 单位计的值都被认为是标准的。在试验中，SI 单位列在括号中。

以其中一种体系计的值必须独立于另一种而使用。以两种体系计的值混合使用会导致与本规

范的不一致。 
1.4 本标准可能涉及有危害性的材料，操作和设备。但本标准的宗旨不在与论述与使用有关

的安全问题。使用本标准者在使用前有责任制订相应的安全防护与保健的实施方法，并确定

有关应用范围的管理条例。 
2 引用文件 
2.1 ASTM标准：2 
  C1212 包含晶粒孔隙的陶瓷参考试样的制备 
  C1336 含夹杂物的非氧化陶瓷标准试样制造规程 
  E 127 制造与检查铝合金超声标准参考试块的实施方法 
  E 317 不使用电子测量仪器评定超声脉冲回波检测系统工作特性的实施方法 
  E 428 超声检查用钢参考试块的制造与质量控制推荐实施方法 
  E 543 实施无损检验的机构的标准规程 
  E1316 无损检测标准术语 
2.2 美国无损检测学会3 
  ASTM SNT-TC-1A 无损检测人员的资格鉴定与证书颁布推荐实施方法 
  ANSI/ASNT-CP-189 无损检验人员的资格和认证 
2.3 航空航天工业协会文献： 
  NAS-410 无损检测人员的资格和鉴定4 

Note1: 下面的规范、标准和手册是本文件的组成部分。除非另有规定，这些已列入国防部规范，标准和

附录索引的文件均可被引用。 

3 名词术语 
3.1 定义-用于本实施方法中名词的定义见名词术语 E1316. 
3.2 与本标准有关名词的说明： 
3.2.1 有效声束直径 探头相对于校正用反射体横向移动，回波幅度降低到最大波幅一半
                                                        
1
本试验方法受 ASTM 的 E07《无损检测》委员会的权限管辖，并且，除了另外指定外，由 E07.06《超声检测方法》分委员会直

接负责。 
现版本于 2010 年 8 月 1 日批准，2011 年 8 月出版。原版本在 1984 年批准。前一个最新版是 2006 年批准的 E1001-06ε. DOI: 
10.1520/E1001-11 
2
对于ASTM的参考标准，可登陆ASTM网站，www.astm.org或联系service@astm.org的ASTM客户服务部。ASTM标准年报资料，

参见ASTM网站的本标准的文件概要页。 
3 可向美国无损检测协会购买，地址：1711Arlingate Lane, P.O. Box 28518, Columns, OH 43228-0518, http://www.asnt.org. 
4. 可向美国航空航天工业协会购买, 地址：1000 Wison Blvd., Suite 1700, Arlington VA22209-3928, http://www.aia-aerospace.org. 
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