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包覆铜和铜合金标准规范1 
 

本标准是以固定代号 B432 发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号；在有修订的情况下，为

上一次的修订年号；圆括号中数字为上一次重新确认的年号。上标符号（ε）表示对上次修改或重新确定的

版本有编辑上的修改。 

 

1. 范围 

1.1 本规范确定了适用于在碳钢或低合金基材的一面或两面上均匀且完整地粘合一定厚度

的铜或铜合金的厚板的要求。该材料通常用于压力容器用途，但是也可以用于其它结构应用

场合，此时合金的耐腐蚀性或电导率在该场合非常重要。 

1.2 单位——以英寸-磅单位表述的数值视为标准值。括号里给出的数值为 SI 单位的算术转

换值，仅作为参考信息，不视为标准值。 

 

2. 引用文件 

2.1 ASTM标准：2 

A6/A6M  轧制结构钢棒材，厚板，型材和薄板桩的一般要求规范 

A20/A20M  压力容器用钢厚板的一般要求规范 

A578/A578M  特殊用途轧制钢厚板的直射声束超声检测规范 

B96/B96M  一般用途和压力容器用铜-硅合金厚板，薄板，带材和轧制棒材规范 

B152/B152M  铜薄板，带材，厚板和轧制棒材规范 

B171/B171M  压力容器、冷凝器和热交换器用铜合金厚板及薄板规范 

B846  铜和铜合金术语 

E29  使用有效数字确定试验数据与规范符合性的规程 

2.2 ASME 规范： 

锅炉和压力容器规范，第VIII章3 

                                                        

astm.org。

1本标准由 ASTM关于铜和铜合金B05委员会所管辖，并由厚板，薄板和带材B05.01分委员会直接负责。 
现版本 2014 年 9 月 1 日批准，2014 年 11 月出版。最早出版的为 1966 年批准．前一版本于 2009 年批准其

为 B432-09a。DOI：10.1520/B0432-14。 
2对于参照的ASTM标准，请查看ASTM网站www.astm.org，或联系ASTM客户中心，邮件：service@
对于ASTM标准卷册的信息，参看ASTM网站的标准文件摘录页。 
3可从美国机械工程师协会（ASME）获得，地址：ASME International Headquarters, Three Park Ave., New York, 
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