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铜镍合金焊接管标准规范 1 

 

本标准以固定标号 B467 发布；标号后面的数字表示最初采用的年份，或如有修订，则表示上次修订

的年份。圆括号内的数字代表上次重新批准的年份。上标字母（ε）表示从上一次修订或重新批准有编辑上

的修改。 

 

1. 范围 

1.1 本规范确定了一般工程用铜镍合金焊接管的要求。包括下列合金： 

铜合金 

UNS号 2 

金属类型 

C70600 90-10铜-镍 

C70620 90-10铜-镍 

（根据焊接修改） 

C71500 70-30铜-镍 

C71520 70-30铜-镍 

（根据焊接修改） 

1.2 单位—用英寸-磅单位表示的数值应视为标准值。括号内的数值是数学转换成 SI单位的

值，仅供参考，并不视为标准值。 

 

2. 引用文件 

2.1 ASTM标准：3 

B153  铜和铜合金管的扩口试验（顶心试验） 

B601  铜和铜合金状态代号分类—锻造和铸造 

B846  铜和铜合金术语 

B950  铜和铜合金产品规范的编辑程序和格式的指南 

B968/B968M  铜及铜合金管压扁的试验方法 

E8/E8M  金属材料拉伸试验方法 

E29  使用试验数据中有效位数确定是否符合标准的规程 

                                                             
1本试验方法受 ASTM委员会 B05（铜和铜合金）管辖，并直接由分委员会 B05.04（管）直接负责。 

现行版本于 2014年 4月1日批准，2014年5月发布。最初于1986年批准。前一版本于 2009年批准的B467-09。

DOI：10.1520/ B0467-14。 
2铜和铜合金的 UNS系统是通过添加前缀“C”和后缀“00”对前标准代号系统的简单扩展。后缀可用于调节基

合金的成分变化。 
3对于引用的 ASTM标准，请访问 ASTM网站 www.astm.org或通过 service@astm.org联系 ASTM客户服务

中心。关于 ASTM标准卷册年鉴的信息可参考 ASTM网站上的标准文件总结页。 
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